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昨今各種サ ージの, 校服，制服，子供服等実用着とし

て使用される範 囲は極めて広くそ の種類も又多いが，我

々はこれ等既成サージ類，即ち純毛サ ージより化繊 サー

ジに到 る迄，その間に位するナイr=iソ，アセテート， ス

パン・レ ーヨン等 の合成繊維及び再生繊維の二者混紡，

三者混紡サ ージを も含めて，それ等既成サージの物理的

諸性質を比鮫し，更に最近出現した新しい合成繊維，ポ

リエ ステル並び にポリア クリルニト リル系合成繊維混紡

サージの物理的 性質が，是れ等既成サ ージ類 の比較の中

に有って，どの辺に位するものであるかを知 らんとし，

更にその諸匠質を通して品質を検討し使用範 囲を示さん

とするものであ る。


